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Příprava sorbentů:

Ilustrace 1: Příprava sorbční rohože, nastříhání a praní v destilované vodě



Průběh experimentu, míchání:

Ilustrace 2: Míchání 10 g hydrofobní sorbční rohože HR2200



Převod do vzorkovnice Radimu:

Ilustrace 3: Převod do vzorkovnice Radimu pomocí silikonových hadiček pro snížení kontaktu vody 
se vzduchem



Aerace ve vzorkovnici Radima kompresorem Tetratec:

Ilustrace 4: Aerace ve vzorkovnici Radima  pomocí vzduchovacího kamene



Odečtení a zapisování výsledků:

Ilustrace 5: Měření Radimem (zařízení ověřeno ČMI) a zjištování hodnot pomocí přenosného 
počítače
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